


:iip de maneio:

Cuando la jeringa se usa con una
moderada vibracion, el material se torna
mas fluido, cuando se detiene la vibracion,
el gel quedara como se coloco.

(conducta tixotropica).
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ventajas

primopattern Gel y Pasta se destacan
debido a las siguientes caracteristicas
del producto:

+ material de un componente listo para usar,
fotocurable

- viscosidad perfectamente alineada del Gel
y Pasta para una aplicacion rapida y precisa

* se queda donde se coloca - no se corre -
por lo tanto muy econémico

- facil control del espesor aplicado

* largo tiempo de trabajo (> 20 min.) -

corto tiempo de curado (< 5 min.) o
- se fotopolimeriza en la mayoria de las unidades e
de fotocurado (320nm - 500nm) puissyssr e

* polimerizacién neutral y absolutamente
estable dimensionalmente con grandes
propiedades de encaje

<

* sin distorsion, alta dureza superficial y
gran resistencia

* casos fotocurados pueden levantarse
facilmente

- facil de pulir o desgastar con fresas

* se quema sin dejar residuos

* puede ser usado en conjunto con
ceras convencionales o ceras de fotocurado
(metacon)

primopatiern Lc paste
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* no contiene MMA y perdxido y no tiene
sabor ni olor
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FOTOGCURADO
LISTO PARA USAR
DIMENSIONALMENTE ESTABLE

" orocedimiento de trabaijo,
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Primero se usa el Gel primopattern LC ~ terminar las cofias simples sobre Los segmentos de la barra seran
para construir, fotocurar y el poste. Atencion: los canales construidos con Pasta primopattern LC.

del tornillo deben ser cerrados (cera)

Para hacer eso, se da forma de barra  entre las cofias. Luego, el modelo Cualquier correccién o refuerzos
a una cantidad equivalente de Pasta completo es fotocurado y después seran realizadas con el Gel
con los dedos y se coloca la barra es fresada

Qs

=S

Estas correcciones pueden ser las areas pertinentes con una lampara
estabilizadas pre-polimerizando de mano de laboratorio.
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lips tecnicos,

* aplicacion + fotocurado

Para aplicar mayores cantidades de material primopattern se fotopolimeriza en la mayoria de las
en tiempo eficiente (por ej. para barras, unidades de fotocurado convencionales que
ponticos, etc.) use Pasta primopattern LC.  proveen un espectro de longitud de onda
de 320nm-500nm.
use Gel primopattern LC para los trabajos Las mas apropiadas son las unidades de
mas delicados que requieren menos capas fotocurado Metalight (primotec), ya que estan
de espesor. En casos con grandes volume- equipadas con un sistema de enfriamiento para
nes de material primopattern, recubra la una polimerizacion mas suave.
superficie exterior con una fina capa de cera
de modelado convencional antes de revestir. tiempos promedios de polimerizacion en
unidades de fotocurado equipadas con:

- rayos UV/UV-A (por ej. metalight):
3,5 - 5 minutos

- lamparas halégenas: 2 minutos

primopatiern L& Paste

R - luces estroboscopicas (por ej. UniXS):
90 segundos

€6 g % e lem
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"INFO DE PEDIDO,
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PA100 primopattern LC Gel (5x34q)
resina de modelado fotocurable universal en gel
PAZ200 primopattern LC Paste (30 g)
resina de modelado fotocurable universal en pasta
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